Norma

Técnica Grau C Mn P S
Max Max.
SAE 1006 0,08 max. 0,45 max. 0,04 0,05
1008 0,10 médx. 0,50 méx. 0,04 0,05
1010 0,08-0,13  0,30-0,60 0,04 0,05
1012 0,10-0,45  0,30-0,60 0,04 0,05
1015 0,12-0,18  0,30-0,60 0,04 0,05
1018 0,15-0,20  0,60-0,90 0,04 0,05
1020 0,17-023  030-0,80 0,04 0,05
1045 042-050  0,60-0,90 0,04 0,05
1050 047-055  0,60-0,90 0,04 0,05
1070 065-0,76  0,60-0,90 0,04 0,05
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